
Scrap and alloy surcharges in North America, Metric Tons 

Valid from 1st of May 2023 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

Scrap 434,85 521,82 478,34 443,55 521,82 478,34
Chromium (Cr) 67,62 81,14 74,38 79,79 95,75 87,77
Nickel (Ni) 253,35 304,02 278,68 298,95 358,74 328,85
Molybdenum (Mo) 870,80 1044,96 957,88 1027,54 1233,05 1130,3

0
Vanadium (V) 339,71 407,66 373,68 400,86 481,03 440,95
Silicon (Si) 19,22 23,07 21,15 22,68 27,22 24,95
Manganese (Mn) 8,99 10,79 9,89 10,61 12,73 11,67

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

010V 52,98 63,60 58,24 62,45 74,98 68,77
047A 1045 11,19 13,39 12,24 13,20 15,78 14,54
123A (4120) 191,09 229,34 210,22 225,52 270,66 248,09
126H 4118 146,42 175,79 161,06 172,82 207,35 190,13
152B 8219 245,32 294,38 269,90 289,50 347,36 318,38
152C 368,31 441,95 405,13 434,59 521,52 478,10
152G / 152Q 8620 359,80 431,81 395,76 424,54 509,47 467,01
156B 795,44 954,49 874,91 938,61 1126,25 1032,4

3
157B 4320 mod 1376,73 1652,08 1514,3

6
1624,54 1949,43 1787,0

3
157C 4320 731,84 878,16 805,00 863,53 1036,26 949,89
157D 4320 731,84 878,16 805,00 863,53 1036,26 949,89
157G 4319 729,16 874,91 802,04 860,38 1032,43 946,45
158Q 1206,88 1448,27 1327,5

8
1424,17 1708,99 1566,5

8
159X 792,28 950,66 871,47 934,88 1121,85 1028,3

2
197A 2217,22 2660,60 2438,9

1
2616,23 3139,57 2877,9

0
225A / 225C 619,36 743,22 681,24 730,78 876,92 803,85
234K 81,29 97,55 89,42 95,93 115,15 105,59
236F 97,65 117,25 107,40 115,25 138,30 126,82
245S 995,80 1194,92 1095,3

6
1175,03 1410,02 1292,4

8
253A 1055,86 1267,04 1161,4

5
1245,90 1495,14 1370,5

2
253F 980,59 1176,75 1078,7

2
1157,15 1388,59 1272,8

7
253L 1063,71 1276,50 1170,0

6
1255,18 1506,23 1380,7

5
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

253S 1056,72 1268,09 1162,4
1

1246,95 1496,38 1371,6
7

255G 1169,20 1403,04 1286,0
7

1379,60 1655,52 1517,6
1

256A 1329,20 1595,08 1462,1
4

1568,49 1882,10 1725,2
5

256G 1329,20 1595,08 1462,1
4

1568,49 1882,10 1725,2
5

275A 892,61 1071,07 981,84 1053,19 1263,88 1158,5
8

277L 790,46 948,56 869,46 932,68 1119,27 1025,9
3

277Q 790,46 948,56 869,46 932,68 1119,27 1025,9
3

280T 71,83 86,27 79,00 84,83 101,76 93,25
297A 2640,61 3168,74 2904,6

8
3115,94 3739,13 3427,5

4
322D 4130 264,64 317,52 291,03 312,26 374,72 343,44
326C 4140 254,69 305,57 280,13 300,50 360,66 330,53
327A 360,85 433,06 397,00 425,88 511,00 468,44
355B 4340 779,66 935,64 857,70 920,05 1104,07 1012,0

6
356D 694,44 833,31 763,87 819,44 983,27 901,31
397A 2640,61 3168,74 2904,6

8
3115,94 3739,13 3427,5

4
398Q 1187,65 1425,22 1306,4

4
1401,41 1681,73 1541,6

2
420G 687,08 824,51 755,75 810,74 972,85 891,84
453C 1110,09 1332,17 1221,1

3
1309,98 1571,94 1440,9

1
455A 1369,94 1643,95 1506,9

0
1616,50 1939,86 1778,1

3
477L 543,14 651,79 597,46 640,88 769,04 704,96
481C 53,37 63,98 58,63 62,93 75,56 69,24
482A 123,18 147,86 135,52 145,37 174,45 159,91
494A 622,23 746,76 684,49 734,32 881,13 807,68
495B 1085,22 1302,33 1193,7

8
1280,62 1536,74 1408,6

8
497Q 910,40 1092,49 1001,4

4
1074,23 1289,13 1181,7

3
499Q 2030,82 2437,00 2233,8

6
2396,35 2875,60 2636,0

2
510A 1053 12,05 14,44 13,20 14,25 17,02 15,59
591A 124,04 148,82 136,48 146,42 175,69 161,06
677L 334,45 401,40 367,93 394,71 473,61 434,20
802F 107,69 129,21 118,40 127,01 152,45 139,73
803 52100 107,69 129,21 118,40 127,01 152,45 139,73
822C 485-3 322,88 387,53 355,21 381,03 457,25 419,09
824B 304,52 365,44 334,93 359,32 431,14 395,28
824Q 309,59 371,46 340,57 365,34 438,32 401,88
825B 373,19 447,88 410,49 440,42 528,51 484,42
826B 525,64 630,74 578,14 620,22 744,27 682,20
827B 627,68 753,26 690,42 740,63 888,78 814,76
831B 485-1 206,49 247,71 227,05 243,59 292,37 267,98
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

832K 482-2 246,65 296,01 271,33 291,03 349,28 320,20
837R 124,52 149,48 136,96 147,00 176,36 161,63
837S 124,52 149,48 136,96 147,00 176,36 161,63
8420 1018 11,09 13,29 12,15 13,10 15,68 14,35
X200 790,46 948,56 869,46 932,68 1119,27 1025,9

3
X300 910,40 1092,49 1001,4

4
1074,23 1289,13 1181,7

3
X500 257,18 308,63 282,90 303,47 364,20 333,78
X600 333,97 400,83 367,45 394,13 472,94 433,54
X800 109,41 131,22 120,31 129,02 154,84 141,93
6098 B16 678,95 814,76 746,85
6137 B7/L7 339,23 407,04 373,19
7415 6150 135,23 162,21 148,72
8416 9,37
9064 63,60
9225 362,19
9261 5160 62,26
9604 148,91
9643 29,55
9652 27MnCrB5-2 46,10
9833 50,21

Ovako North America, Inc

Page 3 (3)


