
Scrap and alloy surcharges in North America, Metric Tons 

Valid from 1st of July 2024 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

Scrap 390,17 468,21 429,19 397,97 468,21 429,19
Chromium (Cr) 46,40 55,68 51,04 54,76 65,71 60,23
Nickel (Ni) 181,98 218,38 200,18 214,74 257,69 236,22
Molybdenum (Mo) 508,94 610,73 559,84 600,55 720,66 660,61
Vanadium (V) 171,75 206,11 188,93 202,67 243,20 222,94
Silicon (Si) 12,93 15,51 14,22 15,25 18,30 16,78
Manganese (Mn) 10,51 12,61 11,56 12,40 14,88 13,64

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

010V 37,20 44,64 40,92 43,89 52,63 48,26
047A 1045 10,42 12,46 11,44 12,27 14,69 13,48
123A (4120) 120,61 144,79 132,70 142,37 170,82 156,60
126H 4118 93,74 112,43 103,03 110,57 132,70 121,63
152B 8219 153,25 183,84 168,50 180,77 216,95 198,91
152C 243,82 292,55 268,19 287,71 345,28 316,45
152G / 152Q 8620 237,03 284,46 260,75 279,72 335,70 307,71
156B 546,70 656,05 601,37 645,08 774,15 709,62
157B 4320 mod 873,28 1047,92 960,60 1030,44 1236,50 1133,4

7
157C 4320 496,95 596,35 546,70 586,40 703,66 645,08
157D 4320 496,95 596,35 546,70 586,40 703,66 645,08
157G 4319 493,13 591,80 542,51 581,94 698,36 640,15
158Q 787,26 944,79 866,03 928,98 1114,87 1021,8

8
159X 532,37 638,94 585,66 628,25 753,88 691,11
197A 1501,62 1801,98 1651,8

0
1771,95 2126,34 1949,1

9
225A / 225C 379,96 456,03 418,00 448,40 538,05 493,23
234K 60,82 73,00 66,95 71,79 86,11 78,95
236F 72,35 86,85 79,60 85,46 102,48 93,92
245S 713,89 856,73 785,31 842,41 1010,91 926,66
253A 730,26 876,35 803,26 861,75 1034,06 947,86
253F 676,23 811,44 743,84 797,96 957,53 877,74
253L 736,30 883,51 809,95 868,82 1042,62 955,67
253S 731,00 877,19 804,10 862,59 1035,09 948,79
255G 815,35 978,45 896,90 962,18 1154,58 1058,3

3
256A 916,80 1100,18 1008,4

9
1081,77 1298,16 1190,0

1
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

256G 916,80 1100,18 1008,4
9

1081,77 1298,16 1190,0
1

275A 595,70 714,92 655,31 703,01 843,52 773,22
277L 495,55 594,68 545,11 584,73 701,71 643,22
277Q 495,55 594,68 545,11 584,73 701,71 643,22
280T 49,66 59,61 54,59 58,58 70,30 64,44
297A 1769,81 2123,73 1946,7

7
2088,30 2506,02 2297,1

6
322D 4130 164,59 197,61 181,15 194,26 233,13 213,69
326C 4140 160,87 193,05 176,96 189,89 227,83 208,86
327A 230,43 276,46 253,40 271,91 326,21 299,06
355B 4340 524,75 629,74 577,29 619,23 743,09 681,16
356D 469,23 563,16 516,19 553,76 664,52 609,09
397A 1769,81 2123,73 1946,7

7
2088,30 2506,02 2297,1

6
398Q 710,17 852,17 781,13 837,94 1005,51 921,73
420G 427,39 512,85 470,07 504,29 605,09 554,69
453C 768,57 922,29 845,38 906,85 1088,28 997,61
455A 940,61 1128,73 1034,6

2
1109,85 1331,82 1220,8

8
477L 338,77 406,56 372,62 399,77 479,74 439,76
481C 34,22 41,10 37,66 40,36 48,45 44,45
482A 83,51 100,15 91,88 98,48 118,19 108,33
494A 369,55 443,48 406,56 436,13 523,35 479,74
495B 659,31 791,17 725,24 777,96 933,63 855,80
497Q 604,26 725,05 664,70 712,96 855,61 784,29
498A 926,38 1111,71 1019,0

9
1093,21 1311,83 1202,4

7
499Q 1187,78 1425,37 1306,6

2
1401,56 1681,93 1541,7

9
510A 1053 11,62 13,95 12,83 13,76 16,46 15,16
591A 76,90 92,25 84,53 90,67 108,80 99,78
677L 213,23 255,91 234,62 251,63 301,94 276,83
696R 639,87 767,83 703,85 755,09 906,11 830,60
802F 75,42 90,48 82,95 88,90 106,75 97,83
803 52100 75,42 90,48 82,95 88,90 106,75 97,83
822C 485-3 202,72 243,27 222,99 239,27 287,06 263,17
824B 192,58 231,18 211,93 227,27 272,74 250,05
824Q 196,12 235,36 215,74 231,36 277,67 254,52
825B 234,71 281,67 258,24 277,02 332,35 304,64
826B 323,80 388,52 356,16 382,10 458,45 420,32
827B 386,19 463,47 424,88 455,75 546,88 501,32
831B 485-1 140,60 168,78 154,64 165,90 199,09 182,54
832K 482-2 170,36 204,49 187,38 201,05 241,22 221,13
837R 90,11 108,15 99,13 106,29 127,58 116,98
837S 90,11 108,15 99,13 106,29 127,58 116,98
8420 1018 10,97 13,20 12,09 13,02 15,53 14,23
X200 495,55 594,68 545,11 584,73 701,71 643,22
X500 161,99 194,35 178,17 191,10 229,32 210,25
X600 212,95 255,54 234,24 251,26 301,48 276,37
X800 76,35 91,60 83,97 90,11 108,06 99,04
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

6098 B16 399,03 478,81 438,92
6137 B7/L7 217,23 260,65 238,89
7415 6150 85,55 102,66 94,11
8416 9,58
9064 46,68
9225 238,89
9261 5160 46,12
9604 95,50
9643 25,85
9652 27MnCrB5-2 36,73
9833 34,31

Ovako North America, Inc

Page 3 (3)


