
Scrap and alloy surcharges in Asia, Metric Tons 

Valid from 1st of November 2024 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

Scrap 393,11 471,73 432,42 400,97 471,73 432,42
Chromium (Cr) 38,12 45,74 41,93 44,98 53,97 49,48
Nickel (Ni) 149,55 179,46 164,51 176,47 211,77 194,12
Molybdenum (Mo) 511,18 613,42 562,30 603,20 723,83 663,51
Vanadium (V) 160,64 192,77 176,70 189,55 227,46 208,51
Silicon (Si) 12,25 14,70 13,48 14,46 17,35 15,90
Manganese (Mn) 9,72 11,67 10,70 11,47 13,77 12,62

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

010V 31,12 37,34 34,23 36,76 44,05 40,35
047A 1045 9,72 11,67 10,70 11,47 13,71 12,64
123A (4120) 115,52 138,66 127,09 136,33 163,65 149,94
124Q 259,04 310,87 285,01 305,72 366,88 336,25
126H 4118 89,07 106,87 97,92 105,02 126,12 115,52
146S 272,75 327,30 300,08 321,86 386,23 354,05
152B 8219 137,79 165,31 151,59 162,58 195,06 178,82
152C 219,95 264,00 241,93 259,53 311,45 285,49
152G 8620 214,70 257,68 236,19 253,40 304,06 278,69
157B 4320 mod 811,65 973,94 892,75 957,70 1149,26 1053,48
157C 4320 433,20 519,84 476,47 511,18 613,38 562,33
157D 4320 433,20 519,84 476,47 511,18 613,38 562,33
157G 4319 432,13 518,57 475,40 509,92 611,92 560,87
158Q 711,01 853,17 782,09 838,97 1006,71 922,89
159B 464,31 557,18 510,79 547,94 657,53 602,68
159Q 466,26 559,51 512,84 550,18 660,25 605,21
197A 1299,59 1559,51 1429,5

0
1533,55 1840,24 1686,89

225A / 225C 364,94 437,86 401,40 430,57 516,73 473,65
234K 51,73 62,04 56,88 61,07 73,22 67,09
236F 61,36 73,61 67,48 72,44 86,83 79,64
236Q 79,83 95,78 87,81 94,22 113,09 103,66
236Y 86,35 103,66 95,00 101,91 122,33 112,12
236Z 85,38 102,39 93,93 100,74 120,87 110,75
245S 587,71 705,27 646,44 693,50 832,17 762,84
248D 378,94 454,69 416,86 447,10 536,56 491,83
253A 623,69 748,44 686,02 735,90 883,12 809,51
253F 577,99 693,50 635,74 682,03 818,36 750,19
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

253L 628,16 753,79 690,98 741,15 889,44 815,34
253S 624,27 749,12 686,70 736,68 883,99 810,39
254R 612,41 734,83 673,67 722,58 867,17 794,92
255G 689,71 827,69 758,75 813,89 976,66 895,27
256G 784,91 941,85 863,38 926,20 1111,34 1018,77
258D 915,60 1098,79 1007,2

0
1080,42 1296,58 1188,55

275A 532,67 639,25 585,96 628,55 754,28 691,46
277L 459,16 550,95 505,06 541,72 650,14 595,97
277Q 459,16 550,95 505,06 541,72 650,14 595,97
280T 45,12 54,06 49,59 53,19 63,79 58,54
280X 36,27 43,56 39,87 42,78 51,34 47,06
297A 1529,75 1835,67 1682,7

1
1805,04 2166,08 1985,61

322D 4130 156,26 187,57 171,92 184,46 221,31 202,84
326C 4140 152,28 182,71 167,44 179,60 215,58 197,59
327A 213,83 256,61 235,22 252,33 302,80 277,62
355B 4340 457,70 549,20 503,50 540,06 648,09 594,13
356D 410,15 492,12 451,09 483,96 580,71 532,38
397A 1529,75 1835,67 1682,7

1
1805,04 2166,08 1985,61

398Q 683,39 820,01 751,75 806,40 967,62 887,01
420G 401,11 481,33 441,27 473,36 567,97 520,61
453C 655,39 786,56 720,93 773,43 928,04 850,74
455A 809,32 971,22 890,32 955,08 1146,05 1050,56
472A 246,21 295,41 270,81 290,45 348,60 319,53
477L 324,68 389,63 357,16 383,12 459,74 421,43
481C 31,99 38,31 35,20 37,73 45,22 41,52
482A 73,22 87,90 80,51 86,44 103,66 95,10
494A 356,77 428,14 392,45 421,04 505,15 463,15
495B 635,06 762,06 698,56 749,42 899,26 824,29
498A 783,26 939,91 861,63 924,25 1109,10 1016,73
499Q 1172,40 1406,85 1289,5

8
1383,41 1660,05 1521,78

510A 1053 10,89 13,03 11,96 12,84 15,36 14,10
528Q 152,96 183,59 168,32 180,47 216,65 198,56
591A 73,22 87,81 80,51 86,35 103,66 95,00
677L 202,64 243,10 222,87 239,11 286,85 263,03
803A 62,72 75,36 69,04 74,10 88,88 81,49
803D 63,98 76,82 70,40 75,55 90,63 83,14
803Q 64,08 76,92 70,50 75,65 90,72 83,24
821L 166,76 200,12 183,39 196,71 236,09 216,45
822C 485-3 191,17 229,39 210,33 225,59 270,71 248,15
824B 177,75 213,34 195,55 209,74 251,75 230,75
824Q 180,67 216,74 198,66 213,15 255,74 234,44
825B 219,76 263,71 241,73 259,33 311,16 285,20
826B 309,22 371,06 340,14 364,84 437,86 401,40
827B 370,48 444,57 407,53 437,18 524,60 480,84
831B 485-1 125,24 150,23 137,79 147,80 177,27 162,49
832K 485-2 150,43 180,47 165,40 177,46 212,95 195,25
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837S 76,23 91,50 83,92 90,04 108,03 98,99
X300 536,56 643,82 590,14 633,12 759,72 696,42
X500 152,96 183,59 168,32 180,47 216,65 198,56
X600 202,26 242,80 222,58 238,72 286,46 262,54
X800 63,50 76,23 69,91 74,97 89,95 82,46
2714 27,03 32,48 29,75
4707 635,06 762,15 698,66
4708 610,56 732,69 671,63
4766 358,23 429,79 394,01
6130 479,68 575,65 527,71
6132 502,92 603,46 553,19
8302 Imacro M 209,26 251,07 230,16
1672 10,21
4282 71,08
4283 163,94
4288 138,08
4290 81,97
4292 81,87
4296 160,74
4850 26,16
9212 70,11
9225 216,26
9254 131,86
9257 41,13
9292 82,17
9602 39,09
9619 23,34
9642 24,31
9652 31,89
9667 30,92
9669 36,76
9816 35,98
9817 23,63
9858 35,78
9875 34,71
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